
         Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"
Auftragnummer: O-20160328
Auftraggeber : Seecon Ingenieure
Bohrlochnr. RKS 1
Hoch :  
Rechts :  
NN Höhe/ Teufe (m) :   - 
Werkprobenummer : Probe 2
Labornummer : 130717
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation : U,t,s

 

Bodenart n. DIN 18196 : UM

Korngr.-verteilung Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
d S

( mm ) ( % ) ( % ) w(< 0,4 mm) 0,23 (t/m³)
       0,002 21 Ton 21 w(oben) ρ
       0,0063 35 Schluff 61 w(unten) ρs 2,60
       0,02 63   Feinsand 7 w(ø) 0,22 ρd

       0,063 82   Mittelsand 7 wL 0,40 ρr

       0,125 87   Grobsand 4 wP 0,29 ρ '
       0,25 91 Sand 18 wM

       0,5 95   Feinkies wS e
       1 98   Mittelkies wB,Neff n
       2 100   Grobkies w0 Sr
       4 100 Kies w1

       8 100 Steine Plastizität max e
     16 100 IP 0,12 min e
     31,5 100 U IC 1,48 D
     63 100 C Glühverlust Proctordichte
   >63,0 100 Vgl ρ pr

Iom w pr

K-Wert aus Korngrößenverteilung Kalkgehalt
nach USBR Vca

1,5E-09 m/s

gepr.:
Anlage 3.1
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Korngrößenverteilung
 Auftrags-Nr.: O-20160328
 Auftraggeber : Seecon Ingenieure
 Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal" Datum :

Bohrloch/Schurf - Nr. : RKS 1 Lockergestein n. DIN 4022 : U,t,s
Labornummer : 130717 Lockergestein n. DIN 18196 : UM
Probenummer : Probe 2 U=d60/d10 :
Entnahmeteufe [ m ] :   - C=(d30)^2/d10*d60 :

Durchl.-Beiwert k [m/s] : 1,5E-09 aus KV nach USBR Anlage 3.2

0,002 0,0063 0,02 0,063 0,2 0,63 2 6,3 20 63
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Plastizitätsdiagramm nach CASAGRANDE
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Anlagenr: 3.3

BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"

RKS 1



         Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"
Auftragnummer: O-20160328
Auftraggeber : Seecon Ingenieure
Bohrlochnr. RKS 1
Hoch :  
Rechts :  
NN Höhe/ Teufe (m) :   - 
Werkprobenummer : Probe 4
Labornummer : 130817
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation : fS,u,ms,g'

Pflanzenreste

Bodenart n. DIN 18196 : SU*

Korngr.-verteilung Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
d S

( mm ) ( % ) ( % ) w(< 0,4 mm) (t/m³)
       0,002 Ton w(oben) ρ
       0,0063 8 Schluff 26 w(unten) ρs 2,64
       0,02 13   Feinsand 48 w(ø) ρd

       0,063 26   Mittelsand 15 wL ρr

       0,125 56   Grobsand 3 wP ρ '
       0,25 83 Sand 66 wM

       0,5 89   Feinkies 1 wS e
       1 91   Mittelkies 3 wB,Neff n
       2 92   Grobkies 4 w0 Sr
       4 92 Kies 8 w1

       8 93 Steine Plastizität max e
     16 93 IP min e
     31,5 100 U 11,5 IC D
     63 100 C 3 Glühverlust Proctordichte
   >63,0 100 Vgl ρ pr

Iom w pr

K-Wert aus Korngrößenverteilung Kalkgehalt
nach USBR Vca

3,6E-06 m/s

gepr.:
Anlage 3.4
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Korngrößenverteilung
 Auftrags-Nr.: O-20160328
 Auftraggeber : Seecon Ingenieure
 Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal" Datum :

Bohrloch/Schurf - Nr. : RKS 1 Lockergestein n. DIN 4022 : fS,u,ms,g'
Labornummer : 130817 Lockergestein n. DIN 18196 : SU*
Probenummer : Probe 4 U=d60/d10 : 11,5
Entnahmeteufe [ m ] :   - C=(d30)^2/d10*d60 : 3

Durchl.-Beiwert k [m/s] : 3,6E-06 aus KV nach USBR Anlage 3.5
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         Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"
Auftragnummer: O-20160328
Auftraggeber : Seecon Ingenieure
Bohrlochnr. RKS 3
Hoch :  
Rechts :  
NN Höhe/ Teufe (m) :   - 
Werkprobenummer : Probe 5
Labornummer : 130917
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation : U,t,fs'

graugrün

Bodenart n. DIN 18196 : UM

Korngr.-verteilung Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
d S

( mm ) ( % ) ( % ) w(< 0,4 mm) (t/m³)
       0,002 Ton w(oben) ρ
       0,0063 Schluff w(unten) ρs

       0,02   Feinsand w(ø) 0,21 ρd

       0,063   Mittelsand wL 0,37 ρr

       0,125   Grobsand wP 0,26 ρ '
       0,25 Sand wM

       0,5   Feinkies wS e
       1   Mittelkies wB,Neff n
       2   Grobkies w0 Sr
       4 Kies w1

       8 Steine Plastizität max e
     16 IP 0,12 min e
     31,5 U IC 1,41 D
     63 C Glühverlust Proctordichte
   >63,0 Vgl ρ pr

Iom w pr

K-Wert aus Korngrößenverteilung Kalkgehalt
nach         Vca

m/s

gepr.:
Anlage 3.6
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Plastizitätsdiagramm nach CASAGRANDE

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Fließgrenze wL

Pl
as

tiz
itä

ts
in

de
x 

Ip

130917

SU

Sand-Ton-
Gemische

UL

TL

leicht 
plastische 
Tone

mittelplastische
Tone

TM

OU
ST - ST*

UM

OT

UA

TAausgeprägt
plastische 
Tone

Tone mit organischen
Beimengungen,organogene
Tone u. ausgeprägt 
zusammendrückbare Schluffe

FCB  GmbH

Baugrund •  Geotechnik • Planung •  Umwelt

UMUL

TM

Teufe [ m ]   - 

OT

UA

Probe 5

OT

UM

UA

UA

OT

Sand-Schluff-
Gemische

TA

Anlagenr: 3.7

BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"

RKS 3



         Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"
Auftragnummer: O-20160328
Auftraggeber : Seecon Ingenieure
Bohrlochnr. RKS 4
Hoch :  
Rechts :  
NN Höhe/ Teufe (m) :   - 
Werkprobenummer : Probe 4
Labornummer : 131017
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation :  

 

Bodenart n. DIN 18196 :  

Korngr.-verteilung Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
d S

( mm ) ( % ) ( % ) w(< 0,4 mm) (t/m³)
       0,002 Ton w(oben) ρ
       0,0063 Schluff w(unten) ρs

       0,02   Feinsand w(ø) ρd

       0,063   Mittelsand wL ρr

       0,125   Grobsand wP ρ '
       0,25 Sand wM

       0,5   Feinkies wS e
       1   Mittelkies wB,Neff n
       2   Grobkies w0 Sr
       4 Kies w1

       8 Steine Plastizität max e
     16 IP min e
     31,5 U IC D
     63 C Glühverlust Proctordichte
   >63,0 Vgl 0,03 ρ pr

Iom w pr

K-Wert aus Korngrößenverteilung Kalkgehalt
nach         Vca

m/s

gepr.:
Anlage 3.8
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         Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"
Auftragnummer: O-20160328
Auftraggeber : Seecon Ingenieure
Bohrlochnr. RKS 4
Hoch :  
Rechts :  
NN Höhe/ Teufe (m) :   - 
Werkprobenummer : Probe 6
Labornummer : 131117
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation : mS,gs,fs,u',g'

Glimmer

Bodenart n. DIN 18196 : SU

Korngr.-verteilung Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
d S

( mm ) ( % ) ( % ) w(< 0,4 mm) (t/m³)
       0,002 Ton w(oben) ρ
       0,0063 Schluff 10 w(unten) ρs

       0,02   Feinsand 16 w(ø) ρd

       0,063 10   Mittelsand 42 wL ρr

       0,125 16   Grobsand 24 wP ρ '
       0,25 31 Sand 82 wM

       0,5 61   Feinkies 5 wS e
       1 82   Mittelkies 2 wB,Neff n
       2 92   Grobkies 1 w0 Sr
       4 96 Kies 8 w1

       8 98 Steine Plastizität max e
     16 99 IP min e
     31,5 100 U 7,8 IC D
     63 100 C 1,9 Glühverlust Proctordichte
   >63,0 100 Vgl ρ pr

Iom w pr

K-Wert aus Korngrößenverteilung Kalkgehalt
nach Beyer Vca

3,1E-05 m/s

gepr.:
Anlage 3.9
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Korngrößenverteilung
 Auftrags-Nr.: O-20160328
 Auftraggeber : Seecon Ingenieure
 Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal" Datum :

Bohrloch/Schurf - Nr. : RKS 4 Lockergestein n. DIN 4022 : mS,gs,fs,u',g'
Labornummer : 131117 Lockergestein n. DIN 18196 : SU
Probenummer : Probe 6 U=d60/d10 : 7,8
Entnahmeteufe [ m ] :   - C=(d30)^2/d10*d60 : 1,9

Durchl.-Beiwert k [m/s] : 3,1E-05 aus KV nach Beyer Anlage 3.10
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         Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"
Auftragnummer: O-20160328
Auftraggeber : Seecon Ingenieure
Bohrlochnr. RKS 5
Hoch :  
Rechts :  
NN Höhe/ Teufe (m) :   - 
Werkprobenummer : Probe 5
Labornummer : 131217
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation : mS,fs*,u'

Glimmer

Bodenart n. DIN 18196 : SU

Korngr.-verteilung Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
d S

( mm ) ( % ) ( % ) w(< 0,4 mm) (t/m³)
       0,002 Ton w(oben) ρ
       0,0063 Schluff 8 w(unten) ρs

       0,02   Feinsand 35 w(ø) ρd

       0,063 8   Mittelsand 53 wL ρr

       0,125 17   Grobsand 3 wP ρ '
       0,25 55 Sand 91 wM

       0,5 95   Feinkies 1 wS e
       1 98   Mittelkies wB,Neff n
       2 99   Grobkies w0 Sr
       4 100 Kies 1 w1

       8 100 Steine Plastizität max e
     16 100 IP min e
     31,5 100 U 3,7 IC D
     63 100 C 1,3 Glühverlust Proctordichte
   >63,0 100 Vgl ρ pr

Iom w pr

K-Wert aus Korngrößenverteilung Kalkgehalt
nach Beyer Vca

4,9E-05 m/s

gepr.:
Anlage 3.11

FCB  GmbH
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Korngrößenverteilung
 Auftrags-Nr.: O-20160328
 Auftraggeber : Seecon Ingenieure
 Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal" Datum :

Bohrloch/Schurf - Nr. : RKS 5 Lockergestein n. DIN 4022 : mS,fs*,u'
Labornummer : 131217 Lockergestein n. DIN 18196 : SU
Probenummer : Probe 5 U=d60/d10 : 3,7
Entnahmeteufe [ m ] :   - C=(d30)^2/d10*d60 : 1,3

Durchl.-Beiwert k [m/s] : 4,9E-05 aus KV nach Beyer Anlage 3.12
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         Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"
Auftragnummer: O-20160328
Auftraggeber : Seecon Ingenieure
Bohrlochnr. RKS 6
Hoch :  
Rechts :  
NN Höhe/ Teufe (m) :   - 
Werkprobenummer : Probe 3
Labornummer : 131317
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation : mS,fs*,g',gs',u'

Glimmer

Bodenart n. DIN 18196 : SU

Korngr.-verteilung Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
d S

( mm ) ( % ) ( % ) w(< 0,4 mm) (t/m³)
       0,002 Ton w(oben) ρ
       0,0063 Schluff 7 w(unten) ρs

       0,02   Feinsand 38 w(ø) ρd

       0,063 7   Mittelsand 39 wL ρr

       0,125 21   Grobsand 7 wP ρ '
       0,25 56 Sand 84 wM

       0,5 82   Feinkies 3 wS e
       1 89   Mittelkies 4 wB,Neff n
       2 91   Grobkies 2 w0 Sr
       4 93 Kies 9 w1

       8 94 Steine Plastizität max e
     16 97 IP min e
     31,5 100 U 3,8 IC D
     63 100 C 1,1 Glühverlust Proctordichte
   >63,0 100 Vgl ρ pr

Iom w pr

K-Wert aus Korngrößenverteilung Kalkgehalt
nach Beyer Vca

4,8E-05 m/s

gepr.:
Anlage 3.13

FCB  GmbH
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Korngrößenverteilung
 Auftrags-Nr.: O-20160328
 Auftraggeber : Seecon Ingenieure
 Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal" Datum :

Bohrloch/Schurf - Nr. : RKS 6 Lockergestein n. DIN 4022 : mS,fs*,g',gs',u'
Labornummer : 131317 Lockergestein n. DIN 18196 : SU
Probenummer : Probe 3 U=d60/d10 : 3,8
Entnahmeteufe [ m ] :   - C=(d30)^2/d10*d60 : 1,1

Durchl.-Beiwert k [m/s] : 4,8E-05 aus KV nach Beyer Anlage 3.14
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         Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"
Auftragnummer: O-20160328
Auftraggeber : Seecon Ingenieure
Bohrlochnr. RKS 7
Hoch :  
Rechts :  
NN Höhe/ Teufe (m) :   - 
Werkprobenummer : Probe 3
Labornummer : 131417
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation : S,u,t,g'

Glimmer

Bodenart n. DIN 18196 : SU*

Korngr.-verteilung Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
d S

( mm ) ( % ) ( % ) w(< 0,4 mm) (t/m³)
       0,002 19 Ton 19 w(oben) ρ
       0,0063 24 Schluff 20 w(unten) ρs 2,63
       0,02 30   Feinsand 19 w(ø) ρd

       0,063 39   Mittelsand 25 wL ρr

       0,125 47   Grobsand 10 wP ρ '
       0,25 64 Sand 54 wM

       0,5 81   Feinkies 5 wS e
       1 89   Mittelkies 2 wB,Neff n
       2 93   Grobkies w0 Sr
       4 96 Kies 7 w1

       8 99 Steine Plastizität max e
     16 100 IP min e
     31,5 100 U IC D
     63 100 C Glühverlust Proctordichte
   >63,0 100 Vgl ρ pr

Iom w pr

K-Wert aus Korngrößenverteilung Kalkgehalt
nach USBR Vca

3,1E-09 m/s

gepr.:
Anlage 3.15

FCB  GmbH
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Korngrößenverteilung
 Auftrags-Nr.: O-20160328
 Auftraggeber : Seecon Ingenieure
 Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal" Datum :

Bohrloch/Schurf - Nr. : RKS 7 Lockergestein n. DIN 4022 : S,u,t,g'
Labornummer : 131417 Lockergestein n. DIN 18196 : SU*
Probenummer : Probe 3 U=d60/d10 :
Entnahmeteufe [ m ] :   - C=(d30)^2/d10*d60 :

Durchl.-Beiwert k [m/s] : 3,1E-09 aus KV nach USBR Anlage 3.16
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         Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"
Auftragnummer: O-20160328
Auftraggeber : Seecon Ingenieure
Bohrlochnr. RKS 8
Hoch :  
Rechts :  
NN Höhe/ Teufe (m) :   - 
Werkprobenummer : Probe 3
Labornummer : 131517
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation : U,ms,t,fs,gs',g'

Glimmer

Bodenart n. DIN 18196 : UL

Korngr.-verteilung Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
d S

( mm ) ( % ) ( % ) w(< 0,4 mm) (t/m³)
       0,002 18 Ton 18 w(oben) ρ
       0,0063 22 Schluff 22 w(unten) ρs 2,63
       0,02 28   Feinsand 17 w(ø) ρd

       0,063 40   Mittelsand 24 wL ρr

       0,125 47   Grobsand 10 wP ρ '
       0,25 62 Sand 51 wM

       0,5 78   Feinkies 5 wS e
       1 87   Mittelkies 4 wB,Neff n
       2 91   Grobkies w0 Sr
       4 94 Kies 9 w1

       8 97 Steine Plastizität max e
     16 100 IP min e
     31,5 100 U IC D
     63 100 C Glühverlust Proctordichte
   >63,0 100 Vgl ρ pr

Iom w pr

K-Wert aus Korngrößenverteilung Kalkgehalt
nach USBR Vca

5,0E-09 m/s

gepr.:
Anlage 3.17

FCB  GmbH
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Korngrößenverteilung
 Auftrags-Nr.: O-20160328
 Auftraggeber : Seecon Ingenieure
 Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal" Datum :

Bohrloch/Schurf - Nr. : RKS 8 Lockergestein n. DIN 4022 : U,ms,t,fs,gs',g'
Labornummer : 131517 Lockergestein n. DIN 18196 : UL
Probenummer : Probe 3 U=d60/d10 :
Entnahmeteufe [ m ] :   - C=(d30)^2/d10*d60 :

Durchl.-Beiwert k [m/s] : 5,0E-09 aus KV nach USBR Anlage 3.18
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         Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"
Auftragnummer: O-20160328
Auftraggeber : Seecon Ingenieure
Bohrlochnr. RKS 8
Hoch :  
Rechts :  
NN Höhe/ Teufe (m) :   - 
Werkprobenummer : Probe 4
Labornummer : 131617
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation : U,s*,t'

gelbbraun

Bodenart n. DIN 18196 : TL

Korngr.-verteilung Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
d S

( mm ) ( % ) ( % ) w(< 0,4 mm) (t/m³)
       0,002 Ton w(oben) ρ
       0,0063 Schluff w(unten) ρs

       0,02   Feinsand w(ø) 0,13 ρd

       0,063   Mittelsand wL 0,30 ρr

       0,125   Grobsand wP 0,19 ρ '
       0,25 Sand wM

       0,5   Feinkies wS e
       1   Mittelkies wB,Neff n
       2   Grobkies w0 Sr
       4 Kies w1

       8 Steine Plastizität max e
     16 IP 0,12 min e
     31,5 U IC 1,49 D
     63 C Glühverlust Proctordichte
   >63,0 Vgl ρ pr

Iom w pr

K-Wert aus Korngrößenverteilung Kalkgehalt
nach         Vca

m/s

gepr.:
Anlage 3.19
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Plastizitätsdiagramm nach CASAGRANDE
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BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"

RKS 8



         Bodenphysikalische Kennwerte

Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal"
Auftragnummer: O-20160328
Auftraggeber : Seecon Ingenieure
Bohrlochnr. RKS 10
Hoch :  
Rechts :  
NN Höhe/ Teufe (m) :   - 
Werkprobenummer : Probe 4
Labornummer : 131717
Stratigraphie :
Probenart : g
Probenspezifikation : U,ms,fs,t,gs',g'

 

Bodenart n. DIN 18196 : UL

Korngr.-verteilung Kornfraktionen Wasserzahlen Dichten
d S

( mm ) ( % ) ( % ) w(< 0,4 mm) (t/m³)
       0,002 15 Ton 15 w(oben) ρ
       0,0063 19 Schluff 27 w(unten) ρs 2,62
       0,02 29   Feinsand 19 w(ø) ρd

       0,063 42   Mittelsand 24 wL ρr

       0,125 50   Grobsand 9 wP ρ '
       0,25 66 Sand 52 wM

       0,5 83   Feinkies 4 wS e
       1 90   Mittelkies 2 wB,Neff n
       2 94   Grobkies w0 Sr
       4 97 Kies 6 w1

       8 99 Steine Plastizität max e
     16 100 IP min e
     31,5 100 U IC D
     63 100 C Glühverlust Proctordichte
   >63,0 100 Vgl ρ pr

Iom w pr

K-Wert aus Korngrößenverteilung Kalkgehalt
nach USBR Vca

3,8E-08 m/s

gepr.:
Anlage 3.21
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Korngrößenverteilung
 Auftrags-Nr.: O-20160328
 Auftraggeber : Seecon Ingenieure
 Objekt : BGU Erschließung   "Ortsmitte Störmthal" Datum :

Bohrloch/Schurf - Nr. : RKS 10 Lockergestein n. DIN 4022 : U,ms,fs,t,gs',g'
Labornummer : 131717 Lockergestein n. DIN 18196 : UL
Probenummer : Probe 4 U=d60/d10 :
Entnahmeteufe [ m ] :   - C=(d30)^2/d10*d60 :

Durchl.-Beiwert k [m/s] : 3,8E-08 aus KV nach USBR Anlage 3.22
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